Контрольна робота

з дисципліни: Товарознавство

на тему: “Товари з пластичних мас, їх види і способи виробництва.”

Пластичними масами називають тверді, півтверді і м’які штучні матеріали на сонові полімерів, які здатні при нагріванні переходити в в’язкі або високоеластичний стан і формуватися в виріб. В залежності від вмісту полімерів і інгредієнтів розрізняють пластмаси однорідні і неоднорідні.

Однорідні пластмаси складаються тільки з полімерів або вміщують інші компоненти які розчинені в полімері. Неоднорідні пластмаси вмістять наповнювачі і інші компоненти.

До полімеризаційних відносяться полімери на основі етилену і його провідних, а також поліформальдегід.

Поліетилен пред’являє собою накопичені полімерний вуглевод парафінового ряду, молекули якого складаються з етиленових рядів.

Промисловість випускає три підвиди етилену (високого, середнього і низького тиску, а також сополімери етилену з пропіленом бутиленом, вінілацетатом і іншими полімерами.

Найбільш дешевим і найбільш поширеним є поліетилен високого тиску. Його одержують в результаті полімеризації при тиску 130-250 МН/м2 (1300-2500 атм) в присутності радикальних ініціаторів (перекисню, кисню).

Поліетилен і композиції на його основі широко використовують для виготовлення проводів і кабелів, деталів і пристроїв електро-, телефоно- і радіоапаратури. З поліетилену виготовляють труби і з’єднувальні  деталі до них, санітарно-технічні вироби, виїмки для зберігання агресивних рідин, деталі машин і апаратів, гальванічні ванни і інші технічні вироби, а також високощільне волокно для технічних цілей і тепло звукоізоляційних пелополиолефіли. Широке застосування одержали плівки із ПЕ побутового і технічного призначення. ФС використовують для упаковки харчових і інших продуктів, защити від корозії машин, нафто- і газопроводів, будівництва теплиць, оранжерей, приміщення для зберігання урожаю, машин і приладдя, виїмок для силосу і добрив, виготовлення плащів, салфеток, скатертин, сумок, липких лент.  Значна доля ПЕ переробляється в вироби народного споживання: посуду, іграшки, галантерейні вироби, лодки, пляжні туфлі і ін.

Поліпропілен (ПП) одержують полімеризацією газу пропілену в присутності металовмісних каталізаторів. Він представляє собою високомолекулярний стереорегуляторний полімер ізотактичної структури. Ізотактичний ПП представляє собою твердий, жосткий, блискучий, кольоровий і некольоровий, півкольоровий.

ПП і його сополімери легко переробляються в вироби механічної обробки, методами пластичної обробки, методами пластичної деформації, зварюванням і склеюванням. З нього виготовляють деталі машин, автомобілів і мотоциклів, телефонів і радіоприймачів, акумуляторні баки, бутилки, флакони, іграшки, побутову посуду. Ефективне застосування поліпропіленових трубопроводів для подачі гарячої води і хімічних рідних речовин, мінеральних масел, а також легких і щільних волокон для технічних тканин і канатів. Полівінілхлорид (ПВХ) – лінійний полімер, одержаний радикальною полімеризацією хлористого вініла. Найбільш практичне застосування для виготовлення продукції має суспензійних ПВХ.

Основними підвидами ПВХ є: гомополімер хлорований і сополімери.

Пластичні маси на основі ПВХ і його сополімерів випускають двох типів: непластифіковані тверді і пластичні м’які.

Непластифікований твердий пластик – вініпласт має гладку поверхню, нормальний блиск, він досить твердий і механічно щільний. Пластифікований ПВХ – пластикат при кімнатній температурі представляє собою еластичний м'який матеріал різної щільності і твердості. Вініпласт випускають у вигляді листів плівок труб конструктивних деталей. Його широко використовують у хімічному виробництві для виготовлення ємностей, трубопроводів і частин до них, в системах водопостачання, каналізації і вентиляції, в якості тари і пакувальної плівки, в будівництві для обробки стін, для експлуатаційних цілей.

Пластифікований ПВХ використовують для ізоляції проводів і кабелів, виготовлення труб і шлангів, плівок і лєнт, галантерейних та інших виробів.

Полівінілхлориді пасти використовують для виготовлення штучної шкіри, клейонки, водостійких тканин, рукавиць, чобіт, іграшок і ін.

Поліфторетилен (фторлони, фторопласти). Фторопласти переробляють запіканням або механічною обробкою в деталі машин, прокладки, труби, крани, підшипники, які працюють без змазки.

Поліакрилати. До полікрилатів відносять різні полімери і сополімери, одержані полімеризацією ефірів акрилової, метакрилової кислот і нетрилів акрилової кислоти.

В звичайних умовах більшість полімерів на основі ефірів акрилової кислоти представляють собою клейкі, малої твердості, каучукоподібні матеріали, які застосовують для виготовлення лакофарбових товарів і клеїв. 

Поліметилметакрилат – лінійний полімер, одержаний полімеризацією метилового ефіру метакрилової кислоти. Практичне застосування для виготовлення виробів аморфний атактичний ПММА, який одержується блочною полімеризацією у вигляді листового матеріалу (органічного скла). Суспензійний гранульований ПММА і сополімери метакрилату з стиролом й акрилонітрилом. Емульсії і розчини ПММА використовують в якості самостверджуючих пластмас, влитуючих і клеєвих сумішей.

ПММА і його співполімери широко застосовують для застекління літаків, автомобілів і деяких приміщень, виготовлення товарів широкої потреби, деталів світлотехнічної і медичної апаратури і приборів. Із ПММА виготовляють розсіювачі світла для світильників, фонарі, підфарники і відразники автомобілів, шкали, світлофори, призми, лінзи, вивіски, рекламні пристрої з декоративною обробкою.

  На основі акрилових дисперсій і розчинів виготовляють лаки, для обробки волокнистих матеріалів і металів і також клеїв. Самостверджуючі акрилові пластмаси використовують для виготовлення зубних протезів, штампів, лінійних моделів. 

Поліакрилонитрил – лінійний трубнокристалізований полімер, одержаний полімеризацією акрилометріта. В зв'язку з важкими переродками полімера в волокна і пластмаси широко застосовують співполімер акрилонітрилу з вініловими мономерами.

Основна кількість поліакрилонітриту застосовують для виготовлення волокна нитрон. Співполімери акрилонітрилу з вініл хлоридом вінілідєнхлоридом використовують для одержання штампельного синтетичного волокна.

Полістерол – лінійний полімер, одержаний полімеризацією стерола по радикальному і іно???????? .

Відповідно способом одержання розрізняють два підвиди полістеролу (ПС) – аморфний і ізотактичний.

Ударощільний полістерол одержують полімеризацією розчину бутадієлового або бутадієнстирольного каучука в стеролі. При добавленні ініціатора і нагріванні проходить співполімеризація стерола і прививка його в каучук. При заміні бутадієнового каучука на акрилонітріл – бутадієновий одержують пластік СНП, а при  заміні на бутадієн – акриловий НСА – пластік. 

Поліетирол і його співполімери широко застосовують для виготовлення посуди, ручок, іграшок. Освітлювальної апаратури, фотоприналежностей, мебельної фурнітури, галантерейних і декоративних виробів, корпусів і панелей, побутової електронної апаратури.

Із ПС виготовляють плівки для упаковки і електроізоляції, обліцовочні плівки і пен полістиром для термозвукоізоляції. У ПС застосовують для корпусів і деталеів холодильників, радіо і телеапаратури, деталей машин і обладнання текстильної і харчової промисловості, посуди, іграшок і інших виробів.

АПС – пластики і інші тройні співполімери застосовують для виготовлення деталей автомобілів (рулєвих коліс, приборних щитів) корпусів побутової і технічної апаратури, чамоданів, шльомів, санітари технічного обладнання, меблів і т.д.

Поліметоленоксид (ПМО) – одержують полімеризацією очищеного безводного формадегіду (СН2О) або його тримера в присутні каталізаторів іонного типу.

Для технічних цілей і виготовлення товарів народного споживання використовують високомолекулярний кристалічні АМО, видатний як поліформальдегід.

Поліформальдегід являється цінним конструктивним пластиком для заміни кольорових металів і сплавів при виготовленні деталів машин, побутових виробів , а також для одержання плівок і волокон.

Поліамідні полімери і пластмаси на їх основі (поліаміди). Поліаміди ПН – широко поширений рід лінійних полімерів. Їх молекули вміщують амідну групу. Розрізняють ПА природні і синтетичні.

Поліаміди використовують в вигляді волокон, плівок і наповнених пластмас. Поліамідні волокна – найбільше поширені синтетичні волокна.

ПА застосовують для оболонок ковбас, упаковки і зберігання масла і жирів, м’яса і риби і інших заморожених продуктів, стерилізації медичних інструментів, в якості електроізоляційного, прокладочного і герметичного матеріалу.

Із поліамідів наповнених (ПН пластмас) виготовляють антифрикційні вироби: шестерні, підшипники, втулки і інші деталі вузлів тертя з затрудненою змаскою або без неї, підвищеної  твердості конструктивні деталі приборів і механізмів (веретена, каркаси, болти, гайки); труби і шланги застосування; петлі, крани, воронки, вішалки, одежну фурнітуру, предмети прикрас, каблуки для взуття і інші вироби.

Поліефірні полімери і пластмаси та їх основі (поліефіри). Поліефірні полімери (ПЕФ) ділять на складні і прості.

Складні поліефіри одержують при полікондексації полікарбонових кислот і полімерів.

Поліетилентербралат (ПЕТФ) одержують при полікондиксації двох основної перифталевої кислоти.

ПЕТФ застосовують у вигляді плівок і волокон, які мають високу механічну щільність. Плівки із ПЕТФ застосовують для магнітофонів, печатних машинок, основи для кіно- і фотоплівок.

Полікарбоноти (ПК) - складні полієфіри вугільної кислоти і діоксі сполучень. Полікарбонати використовують для захисту екранів кінескопів, телевізорів, деталей електроприборів, холодильників, телефонних апаратів, посуди, коробок для магнітофонних лент.

Алкідні смоли (АС) являють собою терпреактивні поліефірні полімери в молекулах яких складноефірні групи чергуються з остатками вищих жирних кислот, багатоатомних спиртів, і ароматних кислот. Розрізняють алкидні смоли немодифіковані і модефіковані.

Немодифіковані АС одержують при взаємодії фталевої кислоти з спиртами трьох атомним або чотирьох атомним і одноосновною жирною кислотою, яка може замінитися маслом.

Модифікують АС шляхом заміни при синтезі частини вихідних компонентів каніфолі бензойної кислоти. АС використовують для одержання високоякісних оліф, лаків, емалів і грунтовок, клеїв. 

Поліуретанові полімери і пластмаси на їх основі.

ПУ одержують шляхом спілення композиції в склад якої входять поліоли олігомерні прості або складні поліефіри. З поліуретанів лінійної будови виготовляють волокна плівки, штучні шкіри, лаки, клей, деталі радіо- і електротехнічних виробів. 

Аміноальдегідні полімери і пластмаси на їх основі (амінопласти).

Аміноальдегідні полімери (АМАГ) одержують поліконденсацією багатофункціональних аминів і формальдегіду. 

Генолформальдегідні полімери і пластмаси на їх основі (фенопласти).

Генолформальдегідні полімери одержують поліконденсацією фенолів і формальдегідів в присутності кислих і лужних каталізаторів.

Кремнійорганічні полімери (смоли).

Пластмаси на основі хімічних модифікаційних природних полімерів.

З природних полімерів для виробництва пластмас використовують переважно целюлозу у вигляді простих і складних ефірів.

Асортимент товарів із пластичних мас.

Високі показники експлуатаційних властивостей, гарний зовнішній вигляд, легкість переробки, і відповідна дешевизна, дають змогу зростаюче використання пластмас для виробництва товарів народного споживання .

Клас товарів з пластиних мас на вищому рівні класифікації підрозділяють по найбільш загальному призначенню на 7 товарних підкласів: господарські, галантерейні, сувенірні, канцелярські, спортивні, кінофотоприналежності, будівельні матеріали і півфабрикати.

Асортимент господарських товарів з пластмас.

Господарські товари з пластмас по функціональному призначенні підрозділяють на чотири групи: 

1. Посудогосподарські

2. Для ванної кімнати і таулета.

3. Для саду і городу.

4. Побутові меблі і предмети для інтер’єрів житлових приміщень.

Посудогосподарські вироби по призначенню поділяють на дві підгрупи:

1. Вироби, які контактують з харчовими продуктами.

2. Вироби, які не контактують з харчовими продуктами.

Вироби, які контактують з харчовими продуктами. Асортимент цієї підгрупи по вузькому призначенню поділяють на три розряди: 

1. Вироби для сипучих харчових продуктів.

2. Вироби для холодних харчових продуктів.

3. Вироби для гарячих харчових продуктів.

Вироби для сипучих харчових продуктів об’єднують штучну посуду для зберігання і дозировки крупи, муки, солі, спецій, вермішелі і інших продуктів: банки господарські, цукорниці, кружки і стакани, перечниці, солонки, чайниці, а також вази і корзинки для цукерок і печення, хлібниці, ємкості для овочів.

Вироби для холодних харчових продуктів об’єднують штучну і комплектну посудину, для зберігання і подачі до столу продуктів рідкої і твердої консенстенції, а також кухонні приналежності.

Для рідких продуктів – бідони, бутилки для туристів, кувшини, фляги, рюмки, сифони, посудини для олії; для продуктів нерідкої консинстенції – бутербродниці, блюда для торта, десертні тарілки, контейнери для хліба і яєць, корзини і коробки для продуктів, сирниці, осоледочниці, салатники.

Вироби для гарячих харчових продуктів об’єднують посуду, іноді і вилки виготовленні із полікарбонату і термостійких сополінерів полістеролу. Для гарячої їди випускають блюда, бульйонки, кофейники, кружки, миски, супниці, ложки.

Вироби, які не контактують з харчовими продуктами. В асортимент підгрупи включено велику кількість предметі для кухні: губки і щітки для миття посуди і підлоги. Корзини для паперів, совки для сміття, сушки, підставки для чайника. 

Вироби для ванної кімнати і туалету.

По призначенню виділяють 2 підгрупи: 

1 – санітарно-технічне обладнання для санвузлів;

2 – приналежності для санвузлів.

Асортимент виробів для саду і городу досить вузький: баки для технічих речовин, дощовики, лійки, насадки для шлангів, ящик для інструментів.

Побутові меблі і предмети для інтер’єрів житлових приміщень: випуск товарів цієї групи не великий. В залежності від виконуваної функції виділяють дві підгрупи:

1. Побутові меблі.

2. Предмети для інтер’єру.

Доброякісні вироби з пластмас повинні відповідати затвердженому проекту по всіх показниках потребуючих властивостей. Функціональна пригодність виробів оприділяється якістю вихідних матеріалів, формою і консенстенцією. Вироби повинні бути виготовлені з полімерних матеріалів, і володіти фізико-механічними і хімічними властивостями в відповідності з потребами ГОСТІВ.

Форма і консистенція виробів повинні бути раціональними, забезпечувати найбільшу стійкість, спосібність зрівнюватись з іншими предметами і образовувати функціональні комплекси.

Вироби із пластмас повинні бути нешкідливими і не змінювати колір, запах і смак продуктів.

Надійність товарів із пластмас не нормується.

Якість виготовлення повинна забезпечувати відповідність виробу зразка по формі, розмірах і зовнішньому вигляду, технічному опису і кресленням, нормам стандарту.








